PAPEL DE SUBLIMACION

Gramaje g/m?
Ancho/mm
Largo/m

Nucleo /*
Blancura/s

Tiempo de secado/s
Transparencia / %
Grosor/pum

Suavidad/s

Densidad del papel g/m3

Tipo

Transferencia de tinta

Basado en GB/T451.2-2202 GB/T974-2013 GB/7545-2008 Q/HDHT 002-2012

Condiciones de prueba: temperatura en laboratorio 25° | humedad 52%

101+2

210-1900

210-1900

2/3

80+2

95

8.3

13543

5+2

0.77

Rapido secado

64.1

Transparencia, tiempo de secado, transferencia de tinta, y densidad del papel fueron testeados en paralelo para obtener un promedio.

El test de transferencia de tinta: GLY para probar la absorcion (agua + GLY)

aga 125 - CABA Tel: (011)4857-0673/4858 - 1507 www. geod1g1talgroup com

GEODIGITAL
GROUP




